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Prüfbericht-Nr.:
Test report no.:

19632266 001
ULR:TC568821400000504F

Auftrags-Nr.:
Order no.:

146608987 Seite 1 von 13
Page 1 of 13

Kunden-Referenz-Nr.:
Client reference no.:

2076783 Auftragsdatum:
Order date:

30-09-2021

Auftraggeber:
Client:

Jakson Engineers Limited, Plot No. 25, Ecotech-III, Udyog Kendra, Greater Noida, 
U.P. 201306, India

Prüfgegenstand:
Test item:

Photovoltaic (PV) modules

Bezeichnung / Typ-Nr.:
Identification / Type no.:

JH-600M

Auftrags-Inhalt:
Order content:

IAM Testing - IEC 61853-2:2016 

Prüfgrundlage:
Test specification:

Photovoltaic (PV) modules

IEC 61853-2:2016 Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating -  
Part 2: Spectral responsivity, incidence angle and module operating temperature 
measurements

Wareneingangsdatum:
Date of sample receipt:

29/10/2021

Prüfmuster-Nr.:
Test sample no:

Refer list of Test samples

Prüfzeitraum:
Testing period:

29/10/2021 01/12/2021

Ort der Prüfung:
Place of testing:

#27/B, 2nd Cross Road, 
Electronics City Phase-1, 
560100, Bengaluru, India

Prüflaboratorium:
Testing laboratory:

TUV Rheinland (India) Pvt. 
Ltd

Prüfergebnis*:
Test result*:

Pass

geprüft von:
tested by: Shivaraj G X

genehmigt von:
authorized by:                 
Purushothama A X

Datum:
Date:    10/03/2022

Ausstellungsdatum:
Issue date:   10/03/2022

Stellung / Position: Asst Manager-Products(S&C) Stellung / Position: Manager-Products(S&C)

Sonstiges /
Other:

None

Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung:
Condition of the test item at delivery:

Prüfmuster vollständig und unbeschädigt
Test item complete and undamaged

* Legende: P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet

* Legend: P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested

Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht 
auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.

This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be 
duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.

TÜV Rheinland (India) Pvt. Ltd. # 27/B, 2nd Cross Road, Electronics City Phase 1, Bangalore 560 100, INDIA.
Mail: 


